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Gorenje glaskeramik kochfeld Manual

keramische glasuren grundlagen eigenschaften reze

Keramische Glasuren sind ein essenzieller Bestandteil der Keramikherstellung, der sowohl die
asthetischen als auch die funktionalen Eigenschaften eines keramischen Objekts maf3geblich
beeinflusst. Das Verstandnis der Grundlagen, Eigenschaften und Rezepte von keramischen
Glasuren ist unerlasslich fur Keramiker, Designer und Hobbykdnstler, die qualitativ hochwertige und
langlebige Keramiken schaffen mochten. In diesem Artikel werden wir die wichtigsten Aspekte von
keramischen Glasuren detailliert beleuchten, um ein umfassendes Wissen zu vermitteln.

Was sind keramische Glasuren?

Keramische Glasuren sind diinne, glasartige Schichten, die auf die Oberflache von Tonwaren,
Fliesen oder anderen keramischen Objekten aufgetragen werden. Sie dienen mehreren Zwecken:

- Schutz der Oberflache vor Wasser, Schmutz und Abnutzung

- Verbesserung der Asthetik durch Farb- und Glanzeffekte

- Verhinderung von Rissbildungen und Verformungen

- Erzeugen spezieller Oberflacheneffekte (z.B. Matt, Hochglanz, texturiert)

Die Glasur entsteht durch das Schmelzen und Verschmelzen der Inhaltsstoffe wahrend des

Brennprozesses bei hohen Temperaturen. Das Ergebnis ist eine feste, glasartige Schicht, die eng
mit dem keramischen Substrat verbunden ist.

Grundlagen der keramischen Glasuren

Das Verstandnis der Grundlagen ist entscheidend, um funktionale und optisch ansprechende
Glasuren zu entwickeln oder auszuwéhlen. Hier sind die wichtigsten Konzepte:

Zutaten einer Glasur
Eine typische keramische Glasur besteht aus mehreren Komponenten:
- Glasurgrundlage (Glasurmischung): Besteht meist aus Silikaten, die beim Brennen schmelzen

und eine Glasurschicht bilden.
- Fullstoffe (Opake Bestandteile): Wie Ton, Tonmineralien oder spezielle Opaker, die die
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Transparenz beeinflussen.

- Farbmittel: Metalloxide oder -karbide, die Farbeffekte erzeugen (z.B. Eisenoxid, Kobaltoxid).

- Flussmittel: Helfen, die Schmelztemperatur zu senken und eine gleichmalige Glasur zu
gewahrleisten (z.B. Borax, Natriumcarbonat).

- Stabilisatoren und Additive: Verbessern die Haftung, verhindern Rissbildung oder beeinflussen
die Textur.

Der Brennprozess

Der Brennprozess ist entscheidend fur die Entwicklung der Glasureigenschaften. Er umfasst:

- Aufheizphase: Das Material wird langsam auf die Brenntemperatur gebracht, um Spannungen
zu vermeiden.

- Schmelzphase: Bei Erreichen der Glasurtemperatur schmilzt die Glasur und verbindet sich mit
dem keramischen Substrat.

- Abkthlphase: Das Objekt wird kontrolliert abgekihlt, um Rissbildungen zu verhindern.

Die Brenntemperatur bestimmt, ob die Glasur als niedrig-, mittel- oder hochgebrannt gilt, was
wiederum Einfluss auf ihre Eigenschaften hat.

Eigenschaften keramischer Glasuren

Die Eigenschaften von Glasuren sind vielfaltig und beeinflussen sowohl die Optik als auch die
Funktionalitat des Endprodukts. Hier sind die wichtigsten:

Optische Eigenschaften

- Glanz: Hochglanzende, matte oder seidenmatte Oberflachen
- Farbe: Von transparent bis opak, mit vielfaltigen Farbnuancen
- Textur: Glatte, raue, strukturierte oder reliefartige Oberflachen
- Transparenz: Durchsichtige oder undurchsichtige Glasuren

Physikalische Eigenschaften

- Haltbarkeit: Bestandig gegen Kratzer, Abnutzung und chemische Einflisse

- Rissbildung: Abhangig von der Temperaturfihrung und Materialzusammensetzung
- Adhasion: Haftung an der keramischen Oberflache

- Hitzebestandigkeit: Fahigkeit, hohen Temperaturen standzuhalten
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Chemische Eigenschaften

- Wasserbesténdigkeit: Schutz vor Wasseraufnahme
- Reaktivitat: Einfluss auf die chemische Stabilitat im Gebrauch

Rezepte flr keramische Glasuren

Die Entwicklung eigener Glasurrezepturen ist ein kreativer Prozess, der Erfahrung und
Experimentieren erfordert. Hier sind grundlegende Rezepte, die als Ausgangspunkt dienen kdnnen:

Grundrezept flr eine transparente Glaskeramik-Glasur

Zutaten:

- 100 g Feldspat (Flu3mittel)

- 50 g Quarzsand (Silikatquelle)

- 30 g Kaolin (Tonmineral, Stabilisation)

- 10 g Borax (Flussmittel)

- Wasser (bis zur gewtinschten Konsistenz)

Zubereitung:
- Alle trockenen Zutaten gruindlich vermischen.
- Nach und nach Wasser hinzufligen, bis eine streichfahige, glatte Konsistenz entsteht.
- Die Glasur durch ein Sieb giel3en, um Klimpchen zu entfernen.
- Auf das keramische Objekt auftragen (z.B. mit Pinsel oder Spritztechnik).
- Brennen bei 1200°C bis 1250°C (je nach Substrat).
Farbige Glasuren mit Metalloxiden
Beispiel: Kobaltoxid fur Blau
- Kobaltoxid in Wasser auflésen
- In die Grundglasur einriihren (max. 2-3% des Gesamtgewichtes)

- Glasur auftragen und bei 1250°C brennen

Hinweis: Die Farbergebnisse kdnnen je nach Brenntemperatur variieren. Es empfiehlt sich, kleine
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Teststlicke anzulegen.

Tipps fur die Arbeit mit keramischen Glasuren

- Testen Sie immer vor der Serienproduktion: Verschiedene Brenntemperaturen und
Auftragsmethoden beeinflussen das Ergebnis.

- Verstehen Sie die Materialeigenschaften: Unterschiedliche Rohstoffe verhalten sich verschieden
beim Brennen.

- Experimentieren Sie mit Rezepturen: Variieren Sie die Zutaten, um neue Effekte zu erzielen.

- Sicherheit geht vor: Tragen Sie Schutzmasken und Handschuhe bei der Verarbeitung von
Pigmenten und chemischen Stoffen.

- Dokumentieren Sie Ihre Rezepte: Fur Reproduzierbarkeit und Weiterentwicklung.

Fazit

Keramische Glasuren sind ein faszinierendes Feld, das kreative Gestaltung und technisches
Know-how vereint. Das Verstandnis der Grundlagen, Eigenschaften und Rezepte ermdglicht es
Keramikern, individuelle und hochwertige Stiicke zu schaffen. Durch kontinuierliches
Experimentieren und Lernen konnen einzigartige Oberflachen und Effekte erzielt werden, die
keramische Werke unverwechselbar machen. Ob fiur kinstlerische Projekte, funktionale
Gebrauchsgegenstande oder dekorative Fliesen ? die Welt der keramischen Glasuren bietet
unendliche Mdglichkeiten zur Ausdrucksform und Innovation.

Keramische Glasuren Grundlagen, Eigenschaften, Rezepte

Keramische Glasuren sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Topferkunst und Keramikherstellung.
Sie verleihen Objekten nicht nur ein asthetisch ansprechendes Finish, sondern schitzen sie auch
vor Wasser und Abnutzung. Das Verstandnis der Grundlagen, Eigenschaften und Rezepte von
keramischen Glasuren ist essenziell fur Topfer, Keramiker und Industriehersteller, die hochwertige
und langlebige Produkte schaffen mdchten. In diesem Artikel werden diese Aspekte detailliert
erlautert, um sowohl Einsteiger als auch fortgeschrittene Anwender umfassend zu informieren.

Grundlagen der keramischen Glasuren
Was sind keramische Glasuren?

Keramische Glasuren sind diinne Schichten aus geschmolzenen Mineralien, die auf die Oberflache
von gebrannten Keramikobjekten aufgetragen werden. Sie bestehen hauptséachlich aus
Glasbildnern, Fullstoffen, Farbmitteln und Additiven. Beim Brennen schmelzen diese Komponenten,
bilden eine glatte, glasartige Schicht und verbinden sich dauerhaft mit dem keramischen



Gorenje glaskeramik kochfeld Manual Vol. 2022, Issue 9

Untergrund.

Die Glasur dient mehreren Zwecken:

- Asthetik: Sie verleiht der Keramik Farbe, Glanz und Textur.
- Funktionalitat: Sie versiegelt das Material, macht es wasserdicht und hygienisch.
- Schutz: Sie schitzt vor Kratzern, Flecken und chemischer Einwirkung.

Materialien und Zusammensetzung

Die wichtigsten Komponenten einer Glasur sind:

- Glasbildner: Diese Mineralien schmelzen bei Brenntemperaturen und bilden die glasartige
Oberflache. Typische Glasbildner sind Feldspat, Silikate und Kaolin.

- Fullstoffe: Sie beeinflussen die Textur, Farbe und Transparenz. Beispiele sind Quarz,
Tonmineralien und Tonerden.

- Farbmittel: Metalloxide, -carbonate oder -sulfate, die Farbténe erzeugen, z.B. Kobaltoxid (Blau),
Eisenoxid (Braun/Rot), Kupferoxid (Grin).

- Additive und Stabilisatoren: Sie modifizieren Fliel3eigenschaften, Brenntemperatur oder
Glasurstruktur. Dazu gehoren Flussmittel, Temperiermittel und Bindemittel.

Die Auswahl der Materialien hangt vom gewunschten Effekt, Brenntemperatur und Art der Keramik
ab.

Eigenschaften keramischer Glasuren
Physikalische Eigenschaften

- Dichte und Transparenz: Glasuren kdnnen transparent, halbtransparent oder deckend sein. Die
Dichte bestimmt, wie gut sie Licht durchlassen.

- Glanz: Von matt bis hochglanzend, beeinflusst die Glasur die visuelle Wirkung.

- Struktur und Textur: Glasuren kdnnen glatt, rau, gekrduselt oder mit Reliefmustern versehen

sein.

Chemische Eigenschaften

- Chemische Stabilitdt: Hochwertige Glasuren sind bestandig gegen Chemikalien und
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Temperaturschwankungen.

- Wasserbestandigkeit: Versiegeln die Oberflache, verhindern das Eindringen von Wasser.

- Hitzebestandigkeit: Je nach Zusammensetzung halten sie Temperaturschwankungen stand,
ohne zu reil3en oder Abplatzungen zu zeigen.

Asthetische Eigenschaften

- Farbentwicklung: Durch unterschiedliche Metalloxide entstehen vielfaltige Farbttne.
- Effekte: Glasiereffekte wie Flammeneffekte, FlieRbewegungen, Krakelee (Rissmuster) oder
spezielle Oberflachenstrukturen.

Rezeptentwicklung und Herstellung von Glasuren
Grundprinzipien beim Rezepten

Die Entwicklung eines Glasurrezepts ist eine fein abgestimmte Balance zwischen den Zutaten,
Brenntemperatur und gewiinschten Eigenschaften. Es erfordert Erfahrung, Experimentierfreude und
ein gutes Verstandnis der Materialeigenschatften.

Wichtige Schritte sind:

- Festlegung des Brennprogramms: Niedrig-, Mittel- oder Hochbrand.

- Materialauswahl: Basierend auf Temperatur, gewtinschter Farbe und Oberflache.

- Verhaltnis der Komponenten: Glasbildner, Fillstoffe und Zusatze missen prazise abgestimmt
sein.

- Testen und Anpassen: Kleine Probebrennungen, um Effekte zu beobachten und Rezeptur zu
optimieren.

Beispielrezepte fur keramische Glasuren
Hier einige grundlegende Rezepte fir unterschiedliche Brenntemperaturen:
Niedrigbrand-Glasur (Raku, bis 1050°C):

- Feldspat: 30%

- Quarz: 20%

- Kaolin: 15%
- Tonerde (z.B. Tonerde): 15%
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- Eisenoxid (Farbmittel): 5%
- Flussmittel (z.B. Borax): 10%

Mittelbrand-Glasur (z.B. 1100?1200°C):

- Feldspat: 40%

- Silikate (Quarz, Sand): 20%

- Kaolin: 10%

- Eisenoxid: 3-5%

- Kupferoxid/Farbmittel: je nach Farbwahl
- Flussmittel: 10%

Hochbrand-Glasur (z.B. 1250°C):

- Feldspat: 50%

- Quarz: 25%

- Kaolin: 10%

- Eisenoxid: 2-4%

- Zusatze fur spezielle Effekte: Colloidal Silber, Kupfer, Kobalt

Herstellungsprozess

- Mahlen: Alle Zutaten werden fein gemahlen und gut vermischt.

- Auflésen: Die Mischung wird in Wasser zu einer gleichméRigen Suspension verarbeitet.

- Filtern: Um Klimpchen oder Verunreinigungen zu entfernen.

- Auftragen: Durch Eintauchen, Pinseln oder Sprihen.

- Trocknen: Die glasierte Oberflache wird vollstandig getrocknet.

- Brennen: Bei der vorgesehenen Temperatur, um die Glasur zu schmelzen und zu fixieren.

Technische Aspekte und Qualitatskontrolle

Optimierung der Brenntemperatur

Die Brenntemperatur ist entscheidend fur das Endergebnis. Zu niedriger Brenntemperatur fuhrt zu
unzureichender Schmelzung, wahrend zu hohe Temperaturen die Glasur beschéadigen oder

ungewollte Effekte hervorrufen kénnen.

Oberflachenkontrolle
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- Glanz vs. Matt: Anpassung der Rezeptur oder Brenntemperatur.
- Rissbildung (Crackle): Kann absichtlich fir dekorative Effekte genutzt oder vermieden werden.
- UnregelmaRigkeiten: Durch ungleichméaRiges Auftragen oder Materialungleichgewichte.

Farbentwicklung

Metalloxide reagieren empfindlich auf Brenntemperatur und Atmosphare (Oxidation oder
Reduktion). Das Verstandnis dieser Prozesse ermoglicht gezielte Farbgestaltung.

Moderne Entwicklungen und Trends

Innovative Materialien und Effekte

- Reaktive Glasuren: Entstehen durch spezielle Zusétze, die beim Brennen unvorhersehbare
Effekte erzeugen.

- Elektro-Glasuren: Mit metallischen Effekten, die Licht reflektieren.

- Umweltfreundliche Rezepte: Verzicht auf giftige Stoffe, Verwendung natirlicher Materialien.

Digitalisierung und Automatisierung

- Einsatz von computergestitzten Rezepturen.
- Automatisierte Brennofen und Auftragsverfahren fir prazise Ergebnisse.

Fazit

Keramische Glasuren sind ein komplexes Zusammenspiel aus Materialkunde, Technik und kreativer
Gestaltung. Das Verstandnis ihrer Grundlagen, Eigenschaften und Rezepte eroffnet Tépfern die
Madoglichkeit, individuelle, funktionale und asthetisch ansprechende Werke zu schaffen. Die
Entwicklung und Anwendung von Glasuren erfordert Experimentierfreude, technisches Know-how
und ein Gespdr flr die Materialeigenschaften. Mit fortschreitender Technologie und
Forschungsarbeit werden keramische Glasuren auch in Zukunft vielfaltige Einsatzmdglichkeiten
bieten ? von traditioneller Handwerkskunst bis hin zu innovativen industriellen Anwendungen.

Zusammenfassung:
- Keramische Glasuren bestehen aus Glasbildnern, Fillstoffen, Farbmitteln und Additiven.

- Sie bieten &asthetische, funktionale und schiitzende Eigenschaften.
- Rezeptentwicklung ist eine Balance zwischen Materialien, Temperatur und gewinschten
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Effekten.
- Moderne Trends setzen auf Nachhaltigkeit, Effekte und Digitalisierung.
- Ein tiefgehendes Verstandnis ermoglicht kreative und langlebige keramische Werke.

In der Welt der Keramik sind Glasuren das Bindeglied zwischen Technik und Kunst, das die
Vielseitigkeit und Schonheit dieser jahrhundertealten Handwerkskunst unterstreicht.

QuestionAnswer Was sind keramische Glasuren und woflr werden sie verwendet? Keramische
Glasuren sind diinne, glatte Schichten, die auf Keramikoberflachen aufgetragen werden, um diese
zu versiegeln, zu dekorieren und ihre Eigenschaften zu verbessern. Sie werden vor allem in der
Topferei, Keramikherstellung und Porzellanproduktion verwendet. Welche grundlegenden
Eigenschaften sollten keramische Glasuren haben? Gute keramische Glasuren sollten chemisch
stabil, kratzfest, hitzebestandig, wasserdicht, hygienisch und gut haftend auf der Keramikoberflache
sein. Zudem sollten sie eine ansprechende Optik aufweisen. Was ist die Bedeutung der
Schmelztemperatur bei Glasuren? Die Schmelztemperatur bestimmt, bei welcher Temperatur die
Glasur schmilzt und eine glatte, glasartige Oberflache bildet. Sie ist entscheidend fur das richtige
Brennverfahren und beeinflusst die Haftung und das Endergebnis der Glasur. Welche
Rezeptsgrundlagen gibt es fur keramische Glasuren? Rezeptsgrundlagen fir Glasuren bestehen
aus Tonmineralien wie Feldspat, Quarz und Kaolin sowie Glasbildnern, die beim Brennen
schmelzen und die Glasur bilden. Zusétze wie Flussmittel, Opazifikatoren und Farbpigmente kénnen
ebenfalls enthalten sein. Wie beeinflusst die Zusammensetzung die Eigenschaften einer Glasur?
Die Zusammensetzung bestimmt die Schmelztemperatur, Transparenz, Oberflachenstruktur,
Farbwirkung und Haftung. Variationen in den Mineralien und Zusatzen fiihren zu unterschiedlichen
optischen und physikalischen Eigenschaften. Was sind die wichtigsten Schritte bei der Herstellung
einer keramischen Glasur? Wichtig sind die Rezeptentwicklung, das Mischen der Rohstoffe, das
Mahlen und Feinverteilen, das Auftragen auf die Keramik, gefolgt vom Brennen bei der geeigneten
Temperatur, um die Glasur zu schmelzen und zu festigen. Wie beeinflusst das Brenntemperatur die
Glasurqualitat? Die Brenntemperatur beeinflusst das Schmelzverhalten, die Oberflachenstruktur und
die Farbintensitat der Glasur. Zu niedrige Temperaturen fihren zu unzureichender Schmelze, zu
hohe kénnen die Oberflache verformen oder Farbverluste verursachen. Welche Sicherheitsaspekte
sind bei der Herstellung und Anwendung von Glasuren zu beachten? Es ist wichtig,
SchutzmalRnahmen wie Handschuhe und Maske zu verwenden, da Rohstoffe giftige Stoffe
enthalten kbnnen. Zudem sollte in gut bellifteten Bereichen gearbeitet werden, um Dampfe und
Staub zu vermeiden. Wie kann man die Farbwirkung einer Glasur gezielt beeinflussen? Die
Farbwirkung kann durch die Wahl der Farbpigmente, die Glasurzusammensetzung, die
Brenntemperatur sowie die Brenndauer gesteuert werden. Auch das Auftragen in verschiedenen
Schichten oder Techniken veradndert das Farbergebnis. Was sind aktuelle Trends in der
Keramikglasur-Entwicklung? Aktuelle Trends umfassen die Nutzung umweltfreundlicher,
I6sungsmittelfreier Glasuren, innovative Farb- und Oberflachenstrukturen, sowie die Entwicklung
spezieller Effekte wie Mattierungen, Opazitat oder metallische Effekte.
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